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製品名 純度
主成分組成一例〔at比〕 C含有量 粒径一例〔µm〕 充放電容量代表値〔mAh/g〕

Li Fe P 〔wt%〕 D10 D50 D90 0.1C 0.2C

1.15C+LiFePO4 99.9%

0.98 0.99 1.03 around 1.15 1.46 3.355 5.899 154.9 155.7

不純物一例
ICP〔ppm〕

Al＜50, Ca＜80, Co＜10, Cr＜120, Mg＜30, Si<50, Zn<10 etc

粒子SEM写真

【電極比率】 活物質/AB/PVdF =85/9 /6 wt%
【測定条件】 1C=155µA として測定 0.2C rate - 3cycles at 25℃

1.15C+LiFePO4 powder  

XRD

1.15C+LiFePO4 充放電曲線（参考）

【電極比率】
活物質/AB/PVdF =85/9 /6 wt%

【測定条件】
1C=155µA として測定
0.2C rate - 3cycles

at 25℃

【電極比率】
活物質/AB/PVdF =85/9 /6 wt%

【測定条件】
1C=155µA として測定
0.1C rate - 3cycles

at 25℃

1st：160.54mA h/g

1st：154.974mA h/g

1st：160.118mA h/g

1st：155.716mA h/g


